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PVC-spont i Parki
Ett alternativt sätt att höja dämningsförmågan
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Parki dammanläggning

Spärrdamm Stainas

Huvuddamm

Spärrdamm A, B & C
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Parki dammanläggning

Spärrdam B

Spärrdamm ASpärrdamm C

Huvud damm
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Varför PVC-spont?

Överdämning för att klara riskklass 1 flödet
• Höja tätkärnan 
• Höja dämningsförmågan

Valet blev att använda PVC-spont
• Studiebesök (installationer, tillverkning, data)
• Laboratorieförsök
• Utförande
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Inte tätkärna av morän???

• Nytt i material inom dammbyggnadsområdet…
• Förfrågningsunderlag: projekterat med geomembran/geotextil och 

bentonitinblandad sand
• Sidoanbud med alternativt förslag från PEAB
• Mindre omfattande behov av fyllningsarbeten
• Utsätts sällan för vatten (endast vid överdämning)
• Omgivande filter. Tjälupplyftning?
• Tätband mellan spontplankor ger tät konstruktion
• PVC har använts som konstruktionsmaterial i mer än 50 år
• Teknisk livslängd över 100 år
• Skyddad från solljus
• Lätt att skarva vid behov. Enkel hantering. Låg vikt. 
• Möjlighet att bygga med marginal
• Mindre väderkänslig vid utförande
• Påverkas sponten med tiden?
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Dammprojekt Parki

Höjning av dämningsförmåga, förlängning av dammar,
tåbank, erosionsskydd, dränage och mätöverfall, mek & el 

PVC-spont
Konstruktion: VPC
Leverantör: Bat Cofra (Geotecnics)
Utförare: PEAB
Projekt- och byggledning VPC
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Norrbottenskuriren 2007-08-10
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Studiebesök - installationer
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Studiebesök- tillverkning

300 75
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Studiebesök -tillverkning
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Studiebesök
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Materialprovning LTU

T +15/-5

N= 53

Två uppställningar

Tre delprov
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Materialprovning LTU

”Risken för sprickbildning/påverkan av f/t är liten”
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Utförande sommaren 2007
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Utförande
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Bentonitband
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Anslutning mot utskov
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Provning av spont i framtiden
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Parki - huvuddammen
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